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ПЕРГАМИН                                                                         
ГОСТ 2697-83 

 Беспокровный рулонный материал. 

Описание продукции: 
Пергамин – беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного 
картона нефтяными битумами. 

Область применения: 
Кровельный пергамин является подкладочным материалом, который предназначен для 
нижних слоев кровельного ковра. 

 

 

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий ПЕРГАМИН 

Масса рулона, кг кг   14 

Разрывная сила** при 
рястяжении  

вдоль 
Н не менее 

270 

поперек - 

Масса* покровного состава кг/м2 не менее 0,5 

Водопоглощение** в течение 24ч % по массе не более 20 

Температура гибкости** на брусе R=10 мм оС не выше 18 

Длина / ширина м   20х1 

Тип защитного покрытия 
верх 

-- 
 отсутствует 

низ   отсутствует 

Упаковка поддона  отгружается поштучно 
** - Методика испытаний по ГОСТ 2678-94. 

Производство работ: 

Пергамин свободно укладывается на изолируемую поверхность или приклеивается на битумные мастики. 
 


